
Zkušební laborato ř SILAB Tel.: 724 509 285

Mánesova 307/9, 41701 Dubí E-mail: laborator@silab.c z

Zákazník:

Stavba: Teplice
Objekt: ZŠ Bílá cesta - hřiště

Zkouška hotové úpravy

Druh zkoušky:
1. ##
2. ##
3. ##

6. ČSN EN 12697-1
Provedené opravy:
 - dopln ění zkoušky stanovení PAU v odpadech

Zkušební laboratoř SILAB prohlašuje:

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených položek ve stavu, v jakém byly dodány do laboratoře nebo odebraných vzorků
nebo místa zkoušení.
Protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem. 
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Poznámka:  Zkouška označena * je prováděna nad rámec akreditace.

Tento protokol obsahuje 8 stran a 0 příloh, všechny psané textovým editorem na PC.

Je vypracován ve 3 vyhotoveních:
výtisk č. 3 - SILAB

Výtisk č.: 1 2 3

V Dubí dne: Schválil:

nám. Svobody 2
415 95 Teplice

PROTOKOL O ZKOUŠCE
č.: 1-20-46-005

Statutární město Teplice

18.11.2020
vedoucí zkušební laboratoře

výtisk č.1 a 2 obdrží zákazník,

Ing.Ladislav Vořechovský

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh IIa - tab. 2.1
Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh IIb - tab. 2.1
Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh III - tab. 2.1

Obsah rozpustného pojiva



Zkušební laborato ř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

SILAB zkušební laborato ř, s.r.o. Tel.: 724 509 285

Mánesova 307/9, 41701 Dubí E-mail: laborator@silab.c z

Objednatel: Statutární město Teplice Číslo protokolu: 1-20-46-005

Stavba: Teplice Číslo vzorku: 1-20-46-001

Objekt: ZŠ Bílá cesta - hřiště Datum odběru:

Popis vzorku: vzorek zeminy Datum dodání:

Počet vzorků: 2 vzorky Datum zkoušky: 12.-18.11.2020

Vzorek odebral: Ing. Ladislav Vořechovský, odběr vzorku dle ČSN 73 6126-1 Datum vydání protokolu:

Výsledky převzaty z protokolu č. PR20B1689  AZL č.1163
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18.11.2020

Data poskytnutá zákazníkem:

11.11.2020

11.11.2020

Poznámka :
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Zkušební t ělesa p řipravena dle ČSN EN 12697-30, teplota p ři zhut ňování :  °C, po čet úder ů : .

Maximální objemová hmotnost : dle ČSN EN 12697-5, volumetrický postup (voda), zkušební  teplota 25 °C.
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